~Wunderfaser Asbest”

—_—

Neue Gefahren!
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Serpentin-Asbest (Chrysotil) entsteht bei der Metamorphose von Gesteinen. Bei mechanischer Beanspruchung (z. B. Reiben) werden feine Asbestfasern sichtbar, die sich in der Langs-

achse immer weiter aufspalten konnen

Asbest — die Bezeichnung umfasst eine Gruppe von silikati-
schen Mineralen mit iiberwiegend nadel- oder réllchenférmi-
gem Wuchs. Asbestfasern wurden schon in rund 4000 Jahre
alten getopferten Gegenstinden gefunden und seit mehr als
2000 Jahren ist bekannt, dass sich aus den seidenartig glan-
zenden Hornblende- und Serpentin-Asbesten feuerfeste und
fast unzerstdrbare Produkte herstellen lassen.

Asbest — nomen est omen. Der griechische Begriff , asbestos”
steht fiir unvergidnglich, unbrennbar, unzerstdrbar. Die Tatsa-
che, dass sich aus Asbestfasern Tiicher fertigen lieRen, die man
im Feuer reinigen konnte, lie} das Mineral den Menschen der
Antike als ,Wunderfaser” erscheinen. Im Industrie-Zeitalter
verhalfen den mineralischen Fasern die Eigenschaften Alte-
rungsbestdndigkeit, Widerstandsfahigkeit gegeniiber Sduren
und Laugen, minimale thermische und elektrische Leitfahig-
keit, extreme Hitzebestdndigkeit bis etwa 1000°C, Elastizitat
und extreme Zugfestigkeit (hohere gewichtsspezifische Zug-
festigkeit als Stahldraht) zu einem wahren Hohenflug.

Mehr als 3000 Produkte, in denen die gefdhrlichen Mineralfa-
sern enthalten sind, wurden entwickelt.

Was die Menschen der Antike nicht wussten (vielleicht weil
ihre Lebenserwartung zu gering war), das beschiftigt heute
die Berufsgenossenschaften und Krankenkassen. Auch der
menschliche Organismus schafft es nicht, die ,unzerstorba-
ren” Fasern der Asbeste unschédlich zu machen. Auch viele
Jahre nach einer Exposition kann deswegen eine praktisch
unheilbare Krebserkrankung auftreten. Die aufierordentliche
Gefidhrlichkeit von Asbestfasern ist in ihrem nadelférmigen
Kristallwachstum begriindet. Das hochaufldsende Bild eines
Rasterelektronenmikroskops ldsst erkennen, wie selbst sub-
mikroskopisch kleine Fasern mit Faserdurchmessern von we-
nigen Tausendstel Millimetern (um) in immer noch feinere
Fasern aufspalten - eine Eigenschaft, die sie von kiinstlichen
Mineralfasern deutlich unterscheidet.
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Carlo Schillinger ist Geschaftsfihrer der LGA Institut fir Umweltgeologie und Altlasten GmbH. Seit mehr als 20 Jahren ist er bei
der LGA in Nirnberg fir Schadstoffuntersuchungen zustandig. Das Thema Geb&udeuntersuchung nimmt in diesem Segment eine
immer gréRere Bedeutung ein. Die LGA Institut fir Umweltgeologie und Altlasten GmbH betreibt deswegen in Nurnberg eine
Untersuchungsstelle und eine Inspektionsstelle fir kontaminierte Bausubstanz und Bauabfélle. EIf Mitarbeiter des Instituts sind
als Asbest-Sachverstandige gemaR TRGS 519 zugelassen. Das Institut ist Mitglied im Deutschen Abbruchverband und im Gesamt-
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verband Schadstoffsanierung.
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Vergleich von Asbest- und KMF-Fasern mit dem REM (gleiche Auflésung)

Beim Verarbeiten oder Entfernen einer Putz-, Isolier- oder
Spachtelmasse, beim Schneiden, Bohren, Zerbrechen eines
Asbestzement-Produkts und prinzipiell bei allen Arbeiten
mit Krafteinwirkung auf die Fasern oder Freisetzen von As-
beststdauben konnen lungengidngige Bruchstiicke von mehr
als 5 ym Liange und weniger als 3 pm Dicke millionenfach
freigesetzt und eingeatmet werden. Die weitaus liberwiegende
Anzahl bleibt in einer gesunden Lunge an der feuchten Ober-
fliche der Flimmerhdrchen hdngen und wird mit Schleim
wieder nach oben transportiert. Nicht jedoch bei Rauchern,
deren Flimmerhdrchen geldhmt oder sogar abgestorben sind
und die deswegen ein um den Faktor 10 bis 50 héheres Krebs-
risiko tragen. Die Zellentartung kann entstehen, wenn Asbest-
fasern bis in die tiefsten Verdstelungen der Lunge und in die
Alveolen (Lungenbldschen) gelangen und sich dort festsetzen.

Uber Jahrzehnte hinweg stechen die mineralischen Nidelchen
bei jedem Atemzug in Zellen und spieflen sogar Abwehrzellen

auf, die versuchen, die Storkdrper zu umschliefen. Asbestose
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Abgeschotteter Schwarzbereich einer Asbest-Sanierung

(um 1900 entdeckte bindegewebige Verhidrtung der Lunge,
seit 1943 als Berufskrankheit anerkannt) und Bronchialkar-
zinom (Lungenkrebs) oder ein Pleuramesotheliom (Krebs des
Rippen- und Bauchfells) sind die Folge.

Der Hohepunkt der berufsbedingten Asbesterkrankungen aus
der Zeit der Anwendungsphase bis zum generellen Asbest-
Verbot in Deutschland im Jahr 1993 (Chemikalienverbots-
verordnung — ChemVerbotsV und Gefahrstoffverordnung
— GefStoffV) wird erst um das Jahr 2020 erwartet. Eine aktu-
elle Gefihrdung entsteht aber dadurch, dass in den kom-
menden Jahren Bauteile und ganze Bauwerke der Asbest-Ara
(60er und 70er Jahre) erneuert oder abgerissen werden miis-
sen.

Gerade noch rechtzeitig kommt da die Entdeckung neu-
er Fundstellen flir Asbest-Bauprodukte in den vergangenen
Jahren. Zu nennen sind hier zum Beispiel Leichtbauplatten,
Zement-Spachtelmassen, Zementkleber fiir KMF-Isolierungen




Gefahr droht, wenn Heimwerker asbesthaltige Floorflex-Platten entfernen

(Mineralwolle-Filze aus kiinstlichen Mineralfasern), Fliesen-
kleber und diverse Putze im Innen- und Aufienbereich sowie
Cushion-Vinyls (Tapeten oder Bodenbeldge mit abwaschbarer
PVC-Beschichtung im Fliesen-Look, die leicht freisetzbaren
Asbest enthalten). Ein aktueller Fund von Spritzasbest (Kro-
kydolith = Blauasbest) im Installationsschacht eines Horsaals
macht auch deutlich, dass selbst in offentlichen Gebduden
noch lange nicht alle Asbestbauteile identifiziert und schon
gar nicht beseitigt sind.

Anders als bei typischen Asbestzement(AZ)-Produkten wie
Wellasbest-Platten (bis 1993 ca. 1,2 Milliarden m? in Deutsch-
land verlegt), AZ-Schindeln auf Dédchern und an Fassaden,
AZ-Fensterbdanken und Pflanzbehdltern, die relativ leicht zu
erkennen sind, ldsst sich bei Putzen und Spachtelmassen, Ze-
ment- und Fliesenklebern, Cushion-Vinyls oder Floorfex-Plat-
ten und ihren Klebern der Asbest-Gehalt praktisch nur mit
der REM-Analyse sicher bestimmen, wie es in der LGA seit
30 Jahren praktiziert wird. Versteckt verbaute Produkte wie
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AZ-Luftungskanile und Abwasserrohre, Brandschutzplatten
und -klappen, Asbest in elektrischen Bauteilen und in Hei-
zungsanlagen etc. lassen sich nur durch sachverstdndige Re-
cherchen und gezielte Bauteilkontrollen aufspiiren.

Nicht auszudenken, welche Gefihrdungen entstehen kénn-
ten, wenn in den kommenden Jahren Gebdude mit nicht er-
kannten Asbest-Belastungen renoviert oder abgerissen wiir-
den. Beim Zertriimmern der Bausubstanz und beim Brechen
des Bauschutts kdme es zur Faserfreisetzung in katastropha-
lem Umfang und Asbest-Abfille, bei denen es sich um geféhr-
lichen Abfall handelt, wiirden chne faserdichte Verpackung
und Gefahrenhinweis transportiert und vielleicht sogar als
Ersatzbaustoffe verwertet. Gerade Abriss- oder Renovierungs-
maflnahmen durch Heimwerker oder sachunkundige Firmen
stellen hier eine Gefahr dar. Auch sie sind verpflichtet, jeg-
lichen Asbestverdacht sachverstindig tiberpriifen zu las-
sen. Kommt es zu erheblichen Faserfreisetzungen mit einer
Gefahrdung von Personen oder der Umwelt, oder wird mit
Asbest-Abfillen in unerlaubter Form umgegangen, kann dies
gemaf Strafgesetzbuch auch strafrechtliche Folgen (Geld- und
Haftstrafen) haben.

Bleibt zu hoffen, dass Asbest-Produkte und die Folgen des As-
bestgebrauchs méglichst bald ein Kapitel der Vergangenheit
sind. Trotz der diesbeziiglichen Anstrengungen der EU und
Deutschlands werden aber auch aktuell in Lindern wie Chi-
na, Indien, Russland, Kanada alljahrlich noch weit iiber eine
Million Tonnen an Asbest produziert und verbraucht. Immer
noch tauchen deswegen Artikel, die Asbest enthalten, wie z. B.
Dichtungsringe, Bremsbelédge, Elektrogeréte, Dochte von Gar-
tenfackeln, Abstandhalter in Thermoskannen und andere,
vereinzelt selbst in Deutschland auf.
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